
检测报告. 编号: SHAEC2215765904   . 日期: 2022年11月18日. 第1页,共3页.

杭州天地数码科技股份有限公司.客户名称 :.

浙江杭州临平钱江经济开发区康信路600号

.

客户地址 :.

热转印碳带.样品名称 :.

型号 :. TDM242.

以上样品及信息由客户提供。.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

SGS工作编号 :. SP22-026447 - SH .

样品接收日期 :. 2022年11月08日.

检测周期 :. 2022年11月08日 - 2022年11月18日.

检测要求 :. 根据客户要求检测.

请参见下一页.

请参见下一页.

检测方法 :.

检测结果 :.

Sue Sheng盛雯舒.

批准签署人.

通标标准技术服务（上海）有限公司
授权签名.
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检测结果 :.

检测样品描述 :.

样品编号. SGS样品ID. 描述.

SN1. SHA22-157659.002 黑色膜.

备注 :.

(1) 1 mg/kg = 0.0001% .

(2) MDL = 方法检测限.

(3) ND = 未检出 ( < MDL ).

(4) "-" = 未规定.

2022年4月13日法令 (Arrêté du 13 avril 2022, the Decree) -- 矿物油.

检测方法 :. 参考JRC GL 2019(JRC115694)方法，采用HPLC-GC-FID进行分析。.

检测项目. 单位. MDL. 002.

mg/kg. 5. 14117.MOSH (C16-C35) .

mg/kg. 1. 1816.MOAH (3-7个芳香环).

mg/kg. 5. 1816.MOAH (1-7个芳香环).

除非另有说明，参照ILAC-G8:09/2019，使用简单接受（w =0）的二元判定规则进行符合性判定。.

除非另有说明，此报告结果仅对检测的样品负责。本报告未经本公司书面许可，不可部分复制。.

检测报告仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的，仅供内部参考。.
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样品照片:.

SHAEC2215765904

SHA22-157659.002 .

此照片仅限于随SGS正本报告使用.

*** 报告结束 ***.
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