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委托单位： 杭州天地数码科技股份有限公司 

单位地址： 浙江杭州临平钱江经济开发区康信路 600 号 600 

  

以下样品信息由委托方提供并负责其真实性 

名称： 热转印碳带 

规格/型号： TDM238 

样品状态： 正常 

  

接收日期： 2022-05-13 检测周期： 2022-05-13 – 2022-05-19 

    

检测要求： 根据客户选择测试。 

  

检测结果： 见以下各页。 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

编 制  审 核  批 准  

      

广州广电计量检测无锡有限公司 

签发日期：2022-05-19 

本报告仅对来样负责，报告无检测单位检验检测专用章无效，报告涂改无效，部分复印无效。对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五天内

向检测单位提出。 

注：检测报告中的数据仅用于科研、教学、内部质量控制等目的。 
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样品描述： 

样品编号 描述 

1 黑色碳带 

 

 

检测结果： 

 

MOSH 和 MOAH 含量 

 

检测方法：内部方法，用GC-MS分析。 

 

检测项目 
样品 

单位 方法检出限 
1 

MOSH（C16-C35） 0.3484 % 0.005 

MOAH（1 至 7 个芳香环） 0.0478 % 0.0001 

MOAH（3 至 7 个芳香环） N.D. % 0.0001 

 

备注： 1) “N.D.” = 未检出(小于方法检出限) 

 2) 1mg/kg = 1ppm = 0.0001% 
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样品图片 
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